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Alloy : Testing_6G200 PatternPlate : Plate_GG200
Settings Batch : 120655-24092013 Casting : Casting_GG200 Sp.Resync Ignore Trial Reset
Ladle : 0005 Note : first casting
AcquisitionType A - ) .
Eutectic Butectic Start : 24/09/2013 12:06:44
Thermal Results - Acq.Chart
Tliquidus  1193,63 (22) 1250
TeStart 1158,62 (44)
TeMin 1135,75 (65) Casting
TeMax 1140,45 (99) 1200
TSolidus 1077,74 (147)
Rec 4,70 1150
vPS 38,00 Trends
16Q 24,25
Estimated Results ~ 1100
Ceq 0,00
c 0,00 1050 Messages
Si 0,00
& 0,00 1000 -
Rs 0,00 ReCalulator
T T T T T T T T T T T
Elongation 0,00 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
HB 0,00
Input Chemical Results A T.Cup lechanical Propertie Chemical Results
Ceq UTS: 0,00 Ceq: 0,00 QI(24)
: : - OIV"SE:.O")% = o’m N(IW)
Confirm Manual Input HB: 0,00 Si: 0,00 InEff. | 0%
R: 0

Spectrometer Automatic

Figure n° 7.- DTA display



